
Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14

37308 Heilbad Heiligenstadt

Tel.: 03606/55 40-0; Fax: 03606/55 40 40

Bericht:  

Anlage:  5.3.1

Bearbeiter:  bö Datum:  05.09.2011

Prüfungsnummer:  ztd 001

Entnahmestelle:  GP 3/2

Tiefe:  0,70 - 1,70 m

Bodenart:  Decklehm

Art der Entnahme:  GP

Probe entnommen am:  23.08.2011

Industriegroßflächenentwicklung

Waltershausen / Hörselgau
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